


З м і с т

	

	Загальні питання технологій збагачення

	Олейник Т.А., Мулявко В.И., Скляр Л.В., Харитонов В.Н., Олейник М.О., Панчук Ю.В., Егурнов А.И., Коханюк А.Л. Исследования обогатимости техногенного сырья металлургических предприятий………………………….
	3

	Білецький В.С., Сергєєв П.В. Теоретичні дослідження тонких плівок рідини на твердій поверхні у процесах збагачення корисних копалин……………….
	12

	Бойко О.И. Результаты разработки технологического регламента 
ГОФ "Ровеньковская"…………………………………………………………….
	20

	Корнеева В.Н. Практика обогащения антрацитовых штыбов…………………
	29

	Тарасенко С.О. Ітераційний алгоритм розрахунку параметрів схеми вуглезбагачувальної фабрики "по сухому"……………………………………..
	41

	Младецкий И.К., Лысенко А.О., Павленко А.А. Преобразование функции распределения сростков в характеристику крупности…………………………
	47

	Пейчев И.Д., Гарин Ю.М., Пархоменко А.В. Обогатительные комплексы 
для снижения содержания породы в угле, отгружаемом шахтами……………
	56

	Франчук В.П., Надутый В.П., Егурнов А.И. Развитие школы вибрационной техники в Днепропетровском регионе………………………………………….
	64

	Підготовчі процеси збагачення

	Мехальчишин В.С. Перспективность применения новых технических решений по усовершенствованию подготовки машинных классов на 
ЦОФ "Червоноградская"…...……………………………………………………
	70

	Полулях А.Д., Бевзенко Б.Ф. Циклонно-ситовая классификация угольных шламов…………………………………………………………………………….
	77

	Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Лютый А.И. Диспергирование с позиций достижений в статистической термодинамике…………………………………
	85

	Надутый В.П., Лапшин Е.С. Определение вероятностей вибрационного просеивания с учетом влияния формы частиц…………………………………
	99

	Надутый В.П., Плахотнюк Е.И., Сухарев В.В. Определение влияния режимных и конструктивных параметров внутривалковой конусной вибрационной мельницы на показатели измельчения…………………………
	106

	Горобец Л.Ж., Цыбулько Л.А., Бакум П.А., Прядко Н.С., Краснопер В.П. Характеристики дисперсности продуктов струйного измельчения…………..
	110

	Букин С.Л., Корчевский А.Н., Маслов С.Г. Разработка высокоэффективного виброгрохота с бигармоническим режимом работы для тонкой классификации угольных шламов………………………………………………
	121

	Пилов П.И., Вершинина Н.М., Краснопер В.П. Влияние гранулометрического состава зернистой фракции титано-циркониевых песков на показатели их обогащения……………………………………………
	126

	Гравітаційна сепарація

	Абакумов Н.И. Опыт обогащения неклассифицированного антрацита в отсадочной машине с подвижным решетом ВХП-8,0×2×М (ОМПР-8) на 

ОП ГОФ "Известий"………………………………………………………………
	136

	Мамренко В.Г., Сокур А.К. Анализ результатов работы винтовых сепараторов на углеобогатительных фабриках Украины………………………
	140

	Полулях А.Д., Чмилев В.И. Применение гидравлической отсадки с горизонтально-стационарным придонным слоем естественной постели для обогащения мелкого машинного класса рядового угля………………………..
	148

	Кривощеков В.И., Новиков Л.А. взаимодействие со стенками канала твердых частиц потока газовзвеси……………………………………………....
	156

	Голиков А.С. Исследование работы лабораторного гидроциклона при различном гранулометрическом составе питания……………………………..
	163

	Гарковенко Е.Е., Назимко Е.И., Корчевский А.Н., Гарин Ю.Н., 
Пархоменко А.В., Розанов Ю.А., Мартьянов С.В. Сравнительные 
испытания вибрационных пневматических сепараторов веерного типа 
при обогащении углей……………………………………………………………
	169

	Иванченко А.Н., Матийчук Д.О., Анищенко Д.Ю. Лабораторные испытания по обогащению отвального продукта ОФ ЦГОКА на гравитационных аппаратах…………………………………………….……………………………
	175

	Флотація

	Ільяний С.І., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Вдосконалення реагентного режиму флотації вугілля…………………………………………………………
	182

	Мавренко Г.А., Федосеева С.О., Морозов  О.А., Загний И.А., Косач В.Ф. Экспериментальный образец механической радиальной флотационной машины нового поколения……………………………………………………….
	186

	Назимко Е.И., Звягинцева Н.А., Серафимова Л.И. Выбор рационального реагентного режима для флотации угольных шламов…………………………
	192

	Соколова В.П., Шмельцер Е.О., Габура А.В. Использование 
флотореагентов из продуктов коксохимического производства для получения угольных концентратов из техногенного сырья…………………..
	200

	Федосеева С.О. Исследование флотируемости угольных шламов техногенных месторождений Украины…………………………………………
	204

	Морозова Л.А., Морозов О.А., Мавренко Г.А. Анализ технологии 
флотации углей на обогатительных фабриках Украины………………………
	210

	Жура В.В., Гуменецький В.В., Майкова С.В. Оцінка ефективності роботи блок-аераторів…………………………………………………………………….
	219

	Спеціальні та комбіновані методи

	Кирнарский А.С. Повышение переработки золотосодержащих руд Многовершинного месторождения……………………………………………...
	223

	Полулях Д.А. Трибовиброгравитационная сепарация каменного угля и продуктов его переработки……………………………………………………….
	226

	Зневоднення та сушіння. Водно-шламове господарство

	Королев В.Я., Рулев Н.Н., Кравченко О.В., Лукьянова В.В. Определение оптимальных условий флокулярной обработки концентрата 
флотационного углеобогащения перед его обезвоживанием на сетчатом вакуумном фильтре……………………………………………………………….
	232

	Назимко Е.И., Науменко В.Г., Куриленко Н.А. Испытания и тарирование установки для исследования обезвоживания шламов…………………………
	237

	Автоматизація та управління процесами збагачення

	Грачев О.В., Пожидаев В.Ф. Аналитический метод расчета результатов разделения для управления качеством продуктов обогащения……………….
	244

	Полулях А.Д. Технологические принципы управления качеством угольной продукции…………………………………………………………………………
	251

	Випробування та контроль

	Младецкий И.К., Панченко В.В., Шепель В.В. Анализ методологии 
контроля показателей процесса обогащения на обогатительных фабриках железорудного горно-обогатительного комбината…………………………….
	256

	Светкина Е.Ю. Мониторинг качества минерального сырья методом электропроводности………………………………………………………………
	268

	Екологія 

	Губін Г.В., Олійник Т.А., Кушнірук Н.В., Шестакова Е.М. Можливості зниження негативного впливу техногенних родовищ на екологічний стан навколишнього середовища за рахунок введення їх до виробництва..……….
	276

	Егурнов А.И., Борук С.Д. Пути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащения……………….
	283

	Егурнов А.И., Макарова К.В., Макаров А.С., Савицкий Д.П. Влияние электролитов на реологические свойства высококонцентрированных суспензий бурого угля…………………………………………………………….
	290

	Радионов А.В. Использование магнитожидкостных герметизатороров

на углеобогатительных предприятиях…………………………………………..
	295

	
	

	Вниманию авторов.................................................................................................
	308


312
Збагачення корисних копалин, 2010. – Вип. 41(82)-42(83)
313
Збагачення корисних копалин, 2010. ( Вип. 41(82)-42(83)

