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Техногенные месторождения. Основные сведения. Причины возникновения. Классификация техногенных месторождений. 
Физические ограничения гравитационных процессов обогащения полезных ископаемых.

Влияние гидратной оболочки частиц твердой фазы на процессы их гравитационного обогащения.

Плотность комплекса частица – гидратная оболочка и гравитационная сепарация.

Физические ограничения магнитных методов обогащения полезных ископаемых.

Физические ограничения электрических методов обогащения полезных ископаемых.

Силы молекулярной адгезии.

Адгезия, обусловленная контактной разностью потенциалов.

Силы капиллярной адгезии.

Электродинамическое псевдоожижение.

Условия начала псевдоожижения.

Осцилляция частиц между электродами при электродинамическом псевдоожижении.

Напряжение начала колебаний при электродинамическом псевдоожижении.

Напряжение срыва колебаний при электродинамическом псевдоожижении. 

Стабилизация зоны псевдоожижения.

Питатель частиц с электродинамическим псевдоожижением.

Определение удельной поверхности частиц с применением электродинамического псевдоожижения.

Анализатор крупности частиц с применением электродинамического псевдоожижения.

Электрогидроимпульсный эффект.

Гидрогрохот с электрогидроимпульсной регенерацией  просеивающей поверхности.

Условия возникновения электрического разряда в жидкости.

Разделение частиц субмикронной крупности посредством электрофореза.

Движение заряженных частиц твердой фазы в магнитном поле.

Селективная флокуляция частиц твердой фазы.

Сорбция реагентов на поверхности твердой фазы. Уравнение Гиббса.

Физико–механические свойства отходов углеобогащения.

Процессы факельного сжигания углей на ТЭС.

Использование золы-уноса ТЭС для производства стройматериалов.

Типовой химический состав золы-уноса ТЭС.

Факельный способ сжигания углей на ТЭС, образование золы-уноса.

Улавливание золы-уноса электрофильтрами на ТЭС.

Классификация основных породообразующих минералов углей.

Технология осушения илонакопителей 

Продукты, образующиеся из окислов алюминия, кальция, кремния.

Распределение частиц золы и угля по крупности в золе-уносе ТЭС.

Классификация грунтов илонакопителей.

Минералы, образующиеся из окислов магния и кремниевого ангидрида.

Минералы, образующиеся из окислов алюминия и кремниевого ангидрида.

Минералы, образующиеся из окислов кальция и кремниевого ангидрида.

Технология обогащения золы-уноса флотацией.

Классификация минералов, называемых силикатами.

Использование отходов углеперерабатывающей промышленности.

Структурная схема каолинового ядра и минералы на ее основе.

Получение сорбентов из золы-уноса ТЭС.

Основы производства цементов.

Модули цементов.

Ориентировочный состав и свойства портландцементов.

Ориентировочный состав и свойства глиноземистых цементов.

Ориентировочный состав и свойства шлаков.

Ориентировочный состав и свойства стекол.

Ориентировочный состав и свойства керамики.

Технология обогащения золы-уноса флотацией с предварительным грохочением.

Основы производства силикатного кирпича.

Основы производства обжигового кирпича.

Основы производства бетонных изделий.

Треугольник Гиббса. Система Al2O3 – SiO2 – CaO.

Характеристика отходов обогащения углей Западного Донбасса.
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Фактори, які зумовлюють втрати заліза з відходами збагачення залізних руд Криворізького басейну.

Гранулометрична характеристика відходів збагачення залізних руд Криворізького басейну.
Речовинний склад рудної частини відходів збагачення залізних руд Криворізького басейну.

Мінералогічний склад залізних руд Криворізького басейну.

Мінералогічний склад нерудної частини відходів збагачення залізних руд Криворізького басейну

Метали – супутники мінералів залізних руд Криворізького басейну.

Галузі можливого використання відходів збагачення залізних руд Криворізького басейну.

Фактори, які зумовлюють втрати марганцю з відходами збагачення марганцевих руд Нікопольського басейну.

Речовинний склад рудної частини відходів збагачення марганцевих руд Нікопольського басейну.

Речовинний склад нерудної частини відходів збагачення марганцевих руд Нікопольського басейну. 
Гранулометрична характеристика відходів збагачення марганцевих руд Нікопольського басейну.

Метали – супутники марганцевих рудних мінералів Нікопольського басейну.

Галузі можливого використання відходів збагачення марганцевих руд Нікопольського басейну.

Технологія переробки нерудної частини відходів збагачення марганцевих руд.

Застосування марганцевих шламів для очистки газів, що утворюються при згорянні вугілля.

Дітіонатний спосіб збагачення марганцевих шламів.

Характеристика отходов сельскохозяйственного производства.

Производство твердого топлива из горючих отходов.

Пластификация бурого угля для производства твердого топлива.

Технология переработки отходов сельскохозяйственного производства.

Отходы сахарного производства и их возможное использование.

Отходы производства спирта и их возможное применение.

Отходы целлюлозной промышленности и их возможное применение.

Вещественный состав твердых бытовых отходов.

Подготовка твердых бытовых отходов к обогащению.

Извлечение черных металлов из твердых бытовых отходов.

Извлечение цветных металлов из твердых бытовых отходов.

Биотермические барабаны для твердых бытовых отходов.

Баллистический способ извлечения балласта из твердых бытовых отходов.

Пневматический способ извлечения балласта из твердых бытовых отходов.

Извлечение измельченной пленки из твердых бытовых отходов.

Мусоросжигательные заводы.

Фильтрационное сжигание твердых бытовых отходов.
Сбор, удаление и утилизация ТБО.
Технология переработки твердых бытовых отходов.

Обеззараживание твердых бытовых отходов в биотермических барабанах.

